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委托单位：北京康特电子有限公司 

样品来源：北京康特电子有限公司 

样品名称：SMD 3225 Crystal 

样品型号：3225 

送样日期：2007.05.17 

完成日期：2007.05.24 

 

检验项目：1.铅,  2.镉,  3.汞,  4.六价铬,  5.多溴联苯,多溴联苯醚 

检验方法：1. 依照 IEC62321, Ed.1 111/54/CDV的方法, 用原子吸收光谱仪做分析 

2. 依照 IEC62321, Ed.1 111/54/CDV的方法, 用原子吸收光谱仪做分析 

3. 依照 IEC62321, Ed.1 111/54/CDV的方法, 用电感耦合等离子体原子发射光谱仪 

4. 依照 IEC62321, Ed.1 111/54/CDV的方法, 用紫外－可见分光光度计做分析 

5. 依照 IEC62321, Ed.1 111/54/CDV的方法, 用气相色谱-质谱仪做分析 
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检 验 项 目 单位 方法检出限 欧盟RoHS限量 检验结果 
铅 ppm 1 1000 20.0 
镉 ppm 1 100 未检出 
汞 ppm 1 1000 未检出 
六价铬 ppm 1 1000 未检出 
多溴联苯 —— —— —— 
一溴 ppm 5 未检出 
二溴 ppm 5 未检出 
三溴 ppm 5 未检出 
四溴 ppm 5 未检出 
五溴 ppm 5 未检出 
六溴 ppm 5 未检出 
七溴 ppm 5 未检出 
八溴 ppm 5 未检出 
九溴 ppm 5 未检出 
十溴 ppm 5 

1000 

未检出 
多溴联苯醚 —— —— —— 
一溴 ppm 5 未检出 
二溴 ppm 5 未检出 
三溴 ppm 5 未检出 
四溴 ppm 5 未检出 
五溴 ppm 5 未检出 
六溴 ppm 5 未检出 
七溴 ppm 5 未检出 
八溴 ppm 5 未检出 
九溴 ppm 5 未检出 
十溴 ppm 5 

1000 

未检出 备注：mg/kg=ppm 
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